
[image: image1.png]<4

N
7

: 2_ ; Happy Family




       服饰品类

执行标准手册
二0一五年六月

目录

1

前文

1

第一章 服饰安全及标签标识通用执行标准

    1

第一节 生态安全要求标准

    1

第一条GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

    1

第二条GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量

    2

第三条GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求

    2

第二节 服装标签标识标准

2

第一条FZ/T 01074-2010 服装衬产品标识

2

第二条GB/T 2667-2008 衬衫规格 

2

第三条GB/T 4146.1-2009 纺织品 化学纤维 第1部分：属名

2

第四条GB 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装 

3

第五条GB/T 6411-2008 针织内衣规格尺寸系列

3

第六条GB/T 8685-2008 纺织品 维护标签规范 符号法

3

第七条FZ/T 01053-2007 纺织品 纤维含量的标识

4

第八条GB/T 1335.1-2008 服装号型 男子

4

第九条GB/T 1335.2-2008 服装号型 女子

4

第十条GB/T 1335.3-2009 服装号型 儿童

4

第十一条GB/T 14304-2008 毛呢套装规格

4

第十二条GB/T 15557-2008 服装术语

4

第十三条GB/T 24280-2009 纺织品 维护标签上维护符号选择指南

第十四条FZ/T 70012-2010 一次成型束身无缝内衣号型
4
5

第十五条FZ/T 70013-2010 天然彩色棉针织制品标志

5

第二章 服饰品类分类执行标准

        5

第一节 男装品类执行标准

5

第一条GB/T 2660-2008 衬衫

5

第二条GB/T 2662-2008 棉服装

5

第三条GB/T 2664-2009 男西服、大衣

5

第四条GB/T 2666-2009 西裤

5

第五条GB/T 8878-2009 棉针织内衣

5

第六条GB/T 14272-2011 羽绒服装

5

第七条GB/T 18132-2008 丝绸服装

5

第八条GB/T 18863-2002 免烫纺织品

第九条GB/T 22700-2008 水洗整理服装
5
6

第十条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装

6

第十一条FZ/T 81007-2012 单、夹服装

6

第十二条FZ/T 81008-2011 茄克衫

6

第十三条FZ/T 81010-2009 风衣

6

第十四条GB/T 23314-2009 领带

6

第十五条QB/T 2954-2008 毛皮围巾、毛皮披肩

6

第十六条FZ/T 73042-2011 针织围巾、披肩

6

第十七条FZ/T 24011-2010 羊绒机织围巾、披肩

6

第十八条FZ/T 43014-2008 丝绸围巾

    6

第二节 女装品类执行标准

6

第一条GB/T 2660-2008 衬衫

第二条GB/T 2662-2008 棉服装
6
7

第三条GB/T 2665-2009 女西服、大衣

7

第四条GB/T 2666-2009 西裤

7

第五条GB/T 8878-2009 棉针织内衣

7

第六条GB/T 14272-2011 羽绒服装

7

第七条GB/T 18132-2008 丝绸服装

7

第八条GB/T 18863-2002 免烫纺织品

7

第九条GB/T 22700-2008 水洗整理服装

7

第十条GB/T 22703-2008 旗袍

7

第十一条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装

7

第十二条FZ/T 81001-2007 睡衣套

第十三条FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套
7
第十四条FZ/T 81007-2012 单、夹服装
7
8

第十五条FZ/T 81008-2011 茄克衫

8

第十六条FZ/T 81010-2009 风衣

8

第十七条FZ/T 81015-2008 婚纱和礼服

8

第十八条FZ/T 81016-2008 莨绸服装

8

第十九条FZ/T 73012-2008 文胸

8

第二十条QB/T 2954-2008 毛皮围巾、毛皮披肩

8

第二十一条FZ/T 73042-2011 针织围巾、披肩

8

第二十二条FZ/T 24011-2010 羊绒机织围巾、披肩

8

第二十三条FZ/T 43014-2008 丝绸围巾

            第二十四条 毛皮服装标准                                            8
 
8

（1）QB/T 1615-2006 皮革服装

8

（2）QB/T 2822-2006 毛皮服装

（3）QB/T 2856-2007 毛革服装
8
9

（4）FZ/T 73028-2009 针织人造革服装

9

（5）FZ/T 81009-2014 人造毛皮服装

9

（6）QB/T 2954-2008 毛皮围巾、毛皮披肩

        9

第三节 运动品类执行标准

9

第一条GB/T 21980-2008 专业运动服装和防护用品通用技术规范

9

第二条GB/T 22700-2008 水洗整理服装

9

第三条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装

9

第四条GB/T 24278-2009 摩托车手防护服装

9

第五条FZ/T 81007-2012 单、夹服装

9

第六条FZ/T 81008-2011 茄克衫

9

第七条FZ/T 81010-2009 风衣

第八条GB/T 22849-2009 针织T恤衫
9
第九条GB/T 22853-2009 针织运动服
9
10

第十条GB/T 26384-2011 针织棉服装

10

第十一条GB/T 26385-2011 针织拼接服装

10

第十二条FZ/T 73013-2010 针织泳装

10

第十三条FZ/T 73019.1-2010 针织塑身内衣、弹力型

10

第十四条FZ/T 73019.2-2013 针织塑身内衣、调整型

10

第十五条FZ/T 73020-2012 针织休闲服装

10

第十六条 FZ/T 73050-2014 针织泳帽

    10

第四节 休闲品类执行标准

10

第一条GB/T 2660-2008 衬衫

10

第二条GB/T 2662-2008 棉服装

10

第三条GB/T 14272-2011 羽绒服装

10

第四条GB/T 18132-2008 丝绸服装

10

第五条GB/T 18863-2002 免烫纺织品

11

第六条GB/T 22700-2008 水洗整理服装

11

第七条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装

11

第八条FZ/T 81007-2012 单、夹服装

11

第九条FZ/T 81008-2011 茄克衫

11

第十条FZ/T 81010-2009 风衣

11

第十一条FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套

11

第十二条FZ/T 73032-2009 针织牛仔服装

11

第十三条FZ/T 73010-2008 针织工艺衫

11

第十四条GB/T 22849-2009 针织T恤衫

11

第十五条GB/T 22853-2009 针织运动服

第十六条GB/T 26384-2011 针织棉服装
11
第十七条GB/T 26385-2011 针织拼接服装
11
    12

第五节 户外品类执行标准

12

第一条GB/T 22700-2008 水洗整理服装

12

第二条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装

12

第三条FZ/T 81007-2012 单、夹服装

12

第四条FZ/T 81008-2011 茄克衫

12

第五条FZ/T 81010-2009 风衣

12

第六条GB/T 22853-2009 针织运动服

12

第七条GB/T 26384-2011 针织棉服装

12

第八条GB/T 26385-2011 针织拼接服装

12

第九条GB/T 2662-2008 棉服装

12

第十条GB/T 14272-2011 羽绒服装

    12

第六节 羽绒品类执行标准

12

第一条GB/T 14272-2011 羽绒服装

13

第二条QB/T 1195-2012 羽绒羽毛睡袋

13

第三条QB/T 1194-2012 羽绒羽毛床垫

13

第四条QB/T 1193-2012 羽绒羽毛被

13

第五条QB/T 1196-2012 羽绒羽毛枕、垫



前  文

执行标准是指反映质量特性的全方位产品标准，既：国家标准、行业标准、地方标准或企业标准。标签上标示的产品标准代号和顺序号也是监督检查的依据。

执行标准不仅仅是企业生产经营的需要，更是法律的要求。大家都遵纪守法，有序经营，社会才会正常发展，市场上的假冒伪劣商品才会灭绝。也只有监督与服务充分结合起来，才能达到预期目的。也才能真正树立起技术监督的形象。

服饰安全及标签标识通用执行标准

生态安全要求标准

第一条GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

适用范围：本标准的全部技术内容为强制性。本标准规定了纺织产品的基本安全技术要求、试验方法、检验规则及实施与监督。纺织产品的其他要求按有关的标准执行。

          该标准适用于在我国境内生产、销售的服用、装饰用和家用纺织产品。出口产品可依据合同的约定执行。 

不属本技术规范范围的纺织产品目录：
（1）土工布、防水油毡基布等工程用纺织产品；
（2）造纸毛毯、帘子布、过滤布、绝缘纺织品等工业用纺织产品；
（3）无土栽培基布等农业用纺织产品；
（4）防毒、防辐射、耐高温等特种防护用品；
（5）渔网、缆绳、登山用绳索等绳网类产品；
（6）麻袋、邮包等包装产品；
（7）医用纱布、绷带等医疗用品；
（8）布艺、毛绒类玩具；
（9）装饰挂布、工艺品等装饰小物件；
（10）广告灯箱布、遮阳布等室外装饰产品；
（11）一次性使用卫生用品；
（12）箱包、背提包、鞋、伞等；
（13）地毯 。 

第二条GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量

适用范围：本标准规定了皮鞋、毛皮产品中有害物质限量及其检验方法。

          本标准适用于日用皮革和毛皮产品。

          本标准不适用于工业用、特种行业用皮革和毛皮产品。出口产品应符合出口合同约定或进口国的规定。    　   

GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求

生态纺织品定义：采用对环境无害或少害的原料和生产过程所生产的对人体健康无害的纺织品。
适用范围：本标准规定了生态纺织品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、取样和判定规则。适用于各类纺织品及其附件。

 产品分类：
（1）婴幼儿用品：年龄在36个月以内的婴幼儿穿着或使用的纺织产品；

（2）直接接触皮肤的产品：在穿着或使用时，产品的大部分面积直接与人体皮肤接触的纺织产品。（如衬衫、内衣、毛衣、床单等）；

（3）非直接接触皮肤的产品：在穿着或使用时，产品不直接与人体皮肤接触、或仅有小部分面积直接与人体皮肤接触的纺织产品（如外衣等）。

第二节  服装标签标识标准
第一条FZ/T 01074-2010 服装衬产品标识
适用范围：本标准规定了服装衬的产品标识的原则、产品标识的代号。 本标准适用于服装衬的产品标识。     　   

第二条GB/T 2667-2008 衬衫规格   

适用范围：本标准规定了衬衫的成品规格。本标准适用于以纺织机织物为主要面料成批生产的衬衫。  

第三条GB/T 4146.1-2009 纺织品 化学纤维 第1部分：属名
适用范围：本部分以表格的形式列出了目前产业化生产的、供纺织及其他用途的各种化学纤维的属名，同时给出其主要特征。术语“化学纤维”通常是指通过加工得到的纤维，它与天然生长的纤维材料有明显的不同。    　   

第四条GB 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装  

适用范围：GB 5296的本部分规定了纺织品和服装使用说明的基本原则、标注内容和标注要求。本部分适用于在国内销售的纺织品和服装。

产品不属于本部分的范围：

（1）一次性使用的制品；

（2）座椅、床单、床垫等软垫家具用填充物和包布；

（3）鞋、鞋垫；

（4）装饰画、裴饰挂布；

（5）工艺品等小件装饰物；

（6）伞；

（7）箱包；

（8）包装布和包装绳带；

（9）裤子吊带和吊袜带；

（10）尿布；

（11）玩具；

（12）宠物用品；

（13）清洁布；

（14）墙布、屏风等；

（15）旗帜；

（16）人造花。

本部分给出了使用说明缺陷的判别：
产品使用说明不符合本部分第5章--第8章规定的，每1条所列内容中出现不符合要求的即作为1个缺陷，有下列情况之一则作为严重缺陷：

（1）缺少5.1--5.7中的任意一项，每缺一项作为一个严重缺陷；

（2）没有耐久性标签（6.2.2和6.2.3规定的除外）；

（3）耐久性标签上缺少“号型或规格” 、“纤维成分及含量”或“维护方法” ；

（4）同件商品上不同形式使用说明的同一项目标注内容不一致。

第五条GB/T 6411-2008 针织内衣规格尺寸系列
适用范围：本标准规定了针织内衣的规格尺寸。 本标准适用于针织面料制作的内衣产品。  　   

第六条GB/T 8685-2008 纺织品 维护标签规范 符号法

适用范围：本标准建立了纺织产品标签上使用的符号体系，提供了不会对制品造成不可回复损伤的最剧烈的维护程序的信息；规定了这些符号在维护标签中的使用方法。本标准包括了水洗、漂白、干燥和熨烫的家庭维护方法，也包括干洗和湿洗的专业纺织品维护方法；但不包括工业洗涤，家庭维护方法的4种符号提供的信息也可对专业洗熨人员提供帮助。本标准适用于提供给最终用户的所有纺织产品。  　   

第七条FZ/T 01053-2007 纺织品 纤维含量的标识
适用范围：本标准规定了纺织产品纤维含量的标签要求、标注原则、表示方法、允许偏差以及标识符合性的判定，并给出了纺织纤维含量的表示示例。本标准适用于在国内销售的纺织产品。

产品不属于本标准的范畴：

（1）一次性使用的制品；

（2）座椅、床单、床垫等软垫家具用填充物和包布；

（3）鞋、鞋垫；

（4）装饰画、裴饰挂布；

（5）工艺品等小件装饰物；

（6）雨伞、遮阳伞；

（7）箱包、包装布和包装绳带；

（8）包装布和包装绳带；

（9）裤子吊带、臂章、吊袜带；

（10）尿布衬垫；

（11）玩具；

（12）绷带、手术服等医用纺织制品；

（13）宠物用品；

（14）清洁布；

（15）墙布、屏风等；

（16）旗帜；

（17）人造花；

（18）产业用纺织用品。
第八条GB/T 1335.1-2008 服装号型 男子

适用范围：本部分规定了男子服装的号型定义、号型标志、号型应用和号型系列。本部分适用于成批生产的男子服装。 　   

第九条GB/T 1335.2-2008 服装号型 女子
适用范围：本部分规定了女子服装的号型定义、号型标志、号型应用和号型系列。本部分适用于成批生产的女子服装。 　    　   

第十条GB/T 1335.3-2009 服装号型 儿童
适用范围：本部分规定了儿童服装的号型定义、号型标志、号型应用和号型系列。本部分适用于成批生产的儿童服装。    　   

第十一条GB/T 14304-2008 毛呢套装规格

适用范围：本标准规定了毛呢服装的成品规格。 本标准适用于以毛、呢、毛型化纤及其混纺、交织织物为主要面料成批生产的套装。   　  

第十二条GB/T 15557-2008 服装术语
适用范围：本标准规定了服装及服饰工业常用的术语、定义或说明。本标准适用于服装和服饰设计、生产、技术、教学、贸易及其相关的领域。  　   

第十三条GB/T 24280-2009 纺织品 维护标签上维护符号选择指南 

适用范围：本标准给出了维护标签上水洗、漂白、干燥、熨烫和专业维护5种基本维护符号的选择要求、确定程序和确认方法的指南。 本标准适用于提供给最终用户的所有纺织产品。    　   

第十四条FZ/T 70012-2010 一次成型束身无缝内衣号型
适用范围：本标准规定了一次成型束身无缝内衣的号型、标识要求、上衣腹部压力规定。 本标准适用于天然纤维、化学纤维以及纤维混纺制成的并对上衣腹部压力值大于100Pa、小于3400Pa的一次成型束身无缝内衣。 　  

第十五条FZ/T 70013-2010 天然彩色棉针织制品标志

适用范围：本标准规定了天然彩色棉针织制品标志的要求、图案和使用，为生产各类天然彩色棉制品提供了标志依据及使用说明。 本标准适用于天然彩色棉及其混纺、交织产品加工制成的针织制品的品质。

服饰品类分类执行标准

第一节  男装品类执行标准
第一条GB/T 2660-2008 衬衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的衬衫。本标准不适用于24个月以内的婴幼儿产品。  　   

第二条GB/T 2662-2008 棉服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料、以各种天然纤维、化学纤维、动物绒毛等为填充物(或以动物毛皮)人造毛皮等制成活里(成批生产的棉服装）。 本标准不适用于填充物中含有羽绒的产品。   

第三条GB/T 2664-2009 男西服、大衣(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以毛、毛混纺及交织品、仿毛等机织物为主要面料生产的男西服、大衣等毛呢类服装。     　       　   

第四条GB/T 2666-2009 西裤(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以毛、毛混纺及交织品、仿毛等机织物为主要面料生产的西裤、西服裙等毛呢类服装。   　   

第五条GB/T 8878-2009 棉针织内衣(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定棉针织内衣品质。棉混纺、交织的针织内衣可参照执行。   　   

第六条GB/T 14272-2011 羽绒服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种服装。   

第七条GB/T 18132-2008 丝绸服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以蚕丝机织物为主要原料生产的丝绸服装。　   

第八条GB/T 18863-2002 免烫纺织品(合格品)

适用范围：本标准适用于免烫纺织品的质量判定，包括纤维素纤维及其他其他纤维的混纺、交织产品(纤维素纤维含量75%以上)以及桑蚕丝产品(桑蚕丝含量70%以上)。其他免烫纺织品可参照执行。本标准为免烫纺织品的产品标准，只检验免烫符合性，本标准未涉及的其他性能按同类非免烫产品的有关标准执行。   　   　   

第九条GB/T 22700-2008 水洗整理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，经水洗整理生产的服装。本标准不适用于牛仔服装。  　   　   

第十条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于经纳米技术处理的,以纺织机织物为主要面料生产的功能性服装。该服装或其特定部位在生产加工过程中因使用了纳米技术而具有了防水、防油、易去污、抗菌、防紫外线等一种或几种功能。 本标准不适用于婴幼儿服装。   　   

第十一条FZ/T 81007-2012 单、夹服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的单、夹服装。 本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

第十二条FZ/T 81008-2011 茄克衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的茄克衫。 本标准不适用于儿童服装及婴幼儿服装。

第十三条FZ/T 81010-2009 风衣(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的风衣。 

第十四条GB/T 23314-2009 领带(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的领带。

第十五条QB/T 2954-2008 毛皮围巾、毛皮披肩(合格品)
适用范围：本标准适用于以毛皮为主要原料的围巾、披肩。本标准亦适用于以网片为内胆、以毛皮为面料的编织围巾、编织披肩。    　   

第十六条FZ/T 73042-2011 针织围巾、披肩(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定以各种纺织纤维为主原料,采用针织工艺加工而成的针织围巾、披肩的品质。      

第十七条FZ/T 24011-2010 羊绒机织围巾、披肩(精梳 一等品 合格品 粗疏 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于纯山羊绒和含山羊绒30％及以上的围巾、披肩,其他特种动物纤维纯纺或混纺的围巾、披肩可参照执行。   　   

第十八条FZ/T 43014-2008 丝绸围巾(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于丝绸围巾、披肩类产品。

第二节 女装品类执行标准
第一条GB/T 2660-2008 衬衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的衬衫。本标准不适用于24个月以内的婴幼儿产品。  　   

第二条GB/T 2662-2008 棉服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料、以各种天然纤维、化学纤维、动物绒毛等为填充物(或以动物毛皮)人造毛皮等制成活里(成批生产的棉服装）。 本标准不适用于填充物中含有羽绒的产品。        　   

第三条GB/T 2665-2009 女西服、大衣(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以毛、毛混纺及交织品、仿毛等机织物为主要面料生产的男西服、大衣等毛呢类服装。    　   

第四条GB/T 2666-2009 西裤(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以毛、毛混纺及交织品、仿毛等机织物为主要面料生产的西裤、西服裙等毛呢类服装。   　   

第五条GB/T 8878-2009 棉针织内衣(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定棉针织内衣品质。棉混纺、交织的针织内衣可参照执行。   　   

第六条GB/T 14272-2011 羽绒服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种服装。   

第七条GB/T 18132-2008 丝绸服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以蚕丝机织物为主要原料生产的丝绸服装。　   

第八条GB/T 18863-2002 免烫纺织品(合格品)

适用范围：本标准适用于免烫纺织品的质量判定，包括纤维素纤维及其他其他纤维的混纺、交织产品(纤维素纤维含量75%以上)以及桑蚕丝产品(桑蚕丝含量70%以上)。其他免烫纺织品可参照执行。本标准为免烫纺织品的产品标准，只检验免烫符合性，本标准未涉及的其他性能按同类非免烫产品的有关标准执行。   　   　   

第九条GB/T 22700-2008 水洗整理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，经水洗整理生产的服装。本标准不适用于牛仔服装。  　   

第十条GB/T 22703-2008 旗袍(优等品 一等品 合格品)  

适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的旗袍。 　   

第十一条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于经纳米技术处理的,以纺织机织物为主要面料生产的功能性服装。该服装或其特定部位在生产加工过程中因使用了纳米技术而具有了防水、防油、易去污、抗菌、防紫外线等一种或几种功能。 本标准不适用于婴幼儿服装。   　    　   

第十二条FZ/T 81001-2007 睡衣套(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的睡衣等居家室内穿着服装。   　   

第十三条FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的裙子、连衣裙和裙套等。 本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。   

第十四条FZ/T 81007-2012 单、夹服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的单、夹服装。 本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

第十五条FZ/T 81008-2011 茄克衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的茄克衫。 本标准不适用于儿童服装及婴幼儿服装。

第十六条FZ/T 81010-2009 风衣(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的风衣。 　   

第十七条FZ/T 81015-2008 婚纱和礼服(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的裙类婚纱和礼服。　   

第十八条FZ/T 81016-2008 莨绸服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以莨绸为主要面料生产的莨绸服装。 　

第十九条FZ/T 73012-2008 文胸(优等品 一等品 合格品) 

适用范围：本标准适用于经纬编针织文胸，包括有衬垫、无衬垫和预定型产品。 

第二十条QB/T 2954-2008 毛皮围巾、毛皮披肩(合格品)
适用范围：本标准适用于以毛皮为主要原料的围巾、披肩。本标准亦适用于以网片为内胆、以毛皮为面料的编织围巾、编织披肩。    　   

第二十一条FZ/T 73042-2011 针织围巾、披肩(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定以各种纺织纤维为主原料,采用针织工艺加工而成的针织围巾、披肩的品质。      

第二十二条FZ/T 24011-2010 羊绒机织围巾、披肩(精梳 一等品 合格品 、粗疏 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于纯山羊绒和含山羊绒30％及以上的围巾、披肩,其他特种动物纤维纯纺或混纺的围巾、披肩可参照执行。   　   

第二十三条FZ/T 43014-2008 丝绸围巾(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于丝绸围巾、披肩类产品。

第二十四条 毛皮服装标准   

（1）QB/T 1615-2006 皮革服装(优等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以各种皮革为主要面料的服装。毛革服装参照使用本标准。本标准不适用于各种毛皮服装。  　   

（2）QB/T 2822-2006 毛皮服装(合格品)
适用范围： 本标准适用于以各种毛皮为主要原料的服装。本标准亦适用于以毛皮为内胆、以纺织品等材料为面料的服装。 　   

（3）QB/T 2856-2007 毛革服装(合格品)
适用范围：本标准适用于以各种毛革为主要原料的服装。 

（4）FZ/T 73028-2009 针织人造革服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以各种针织人造革(以针织布料为基布，以合成树脂为主要原料加工而成)为主要面料，成批生产的各类服装。   　   

（5）FZ/T 81009-2014 人造毛皮服装(一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以化学纤维为主要原料，采用有较长毛茸的仿毛皮织物为主要面料生产的人造毛皮服装。其他人造毛皮服装可参照执行。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。   
（6）QB/T 2954-2008 毛皮围巾、毛皮披肩(合格品)
适用范围：本标准适用于以毛皮为主要原料的围巾、披肩。本标准亦适用于以网片为内胆、以毛皮为面料的编织围巾、编织披肩。

第三节 运动品类执行标准
第一条GB/T 21980-2008 专业运动服装和防护用品通用技术规范(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的专业运动服装和防护用品。　   

第二条GB/T 22700-2008 水洗整理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，经水洗整理生产的服装。本标准不适用于牛仔服装。  　   

第三条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于经纳米技术处理的,以纺织机织物为主要面料生产的功能性服装。该服装或其特定部位在生产加工过程中因使用了纳米技术而具有了防水、防油、易去污、抗菌、防紫外线等一种或几种功能。 本标准不适用于婴幼儿服装。   　   

第四条GB/T 24278-2009 摩托车手防护服装
适用范围：本标准适用于以纺织材料、皮革为主要原料生产的摩托车手防护服装。

第五条FZ/T 81007-2012 单、夹服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的单、夹服装。 本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

第六条FZ/T 81008-2011 茄克衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的茄克衫。 本标准不适用于儿童服装及婴幼儿服装。

第七条FZ/T 81010-2009 风衣(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的风衣。

第八条GB/T 22849-2009 针织T恤衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定各类针织T恤衫的品质。　   

第九条GB/T 22853-2009 针织运动服(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定针织运动服的品质。　   

第十条GB/T 26384-2011 针织棉服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定以针织物为主要面料，以各种纺织纤维为填充物制成的棉服装产品的品质。　   

第十一条GB/T 26385-2011 针织拼接服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。

第十二条FZ/T 73013-2010 针织泳装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定氨纶与锦纶交织而成的经编、纬编针织泳装产品的品质。其他纺织纤维制成的针织泳装可参照执行。

第十三条FZ/T 73019.1-2010 针织塑身内衣、弹力型(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本部分适用于鉴定弹力型针织塑身内衣及无侧边缝型针织塑身内衣产品的品质。 　   

第十四条FZ/T 73019.2-2013 针织塑身内衣、调整型(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定以经编、纬编针织面料为主要材料制成的针织塑身内衣调整型产品的品质。其他产品可参照执行。  　   

第十五条FZ/T 73020-2012 针织休闲服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定以纺织针织面料为主要材料制成的针织休闲服装的品质。 

第十六条 FZ/T 73050-2014 针织泳帽(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定以针织面料制成的泳帽产品的品质。

第四节 休闲品类执行标准

第一条GB/T 2660-2008 衬衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的衬衫。本标准不适用于24个月以内的婴幼儿产品。  　   

第二条GB/T 2662-2008 棉服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料、以各种天然纤维、化学纤维、动物绒毛等为填充物(或以动物毛皮)人造毛皮等制成活里(成批生产的棉服装）。 本标准不适用于填充物中含有羽绒的产品。      　   

第三条GB/T 14272-2011 羽绒服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种服装。   

第四条GB/T 18132-2008 丝绸服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以蚕丝机织物为主要原料生产的丝绸服装。　   

第五条GB/T 18863-2002 免烫纺织品(合格品)

适用范围：本标准适用于免烫纺织品的质量判定，包括纤维素纤维及其他其他纤维的混纺、交织产品(纤维素纤维含量75%以上)以及桑蚕丝产品(桑蚕丝含量70%以上)。其他免烫纺织品可参照执行。本标准为免烫纺织品的产品标准，只检验免烫符合性，本标准未涉及的其他性能按同类非免烫产品的有关标准执行。   　   　   

第六条GB/T 22700-2008 水洗整理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，经水洗整理生产的服装。本标准不适用于牛仔服装。  　   　   

第七条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于经纳米技术处理的,以纺织机织物为主要面料生产的功能性服装。该服装或其特定部位在生产加工过程中因使用了纳米技术而具有了防水、防油、易去污、抗菌、防紫外线等一种或几种功能。 本标准不适用于婴幼儿服装。   　   

第八条FZ/T 81007-2012 单、夹服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的单、夹服装。 本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

第九条FZ/T 81008-2011 茄克衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的茄克衫。 本标准不适用于儿童服装及婴幼儿服装。

第十条FZ/T 81010-2009 风衣(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的风衣。 

第十一条FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的裙子、连衣裙和裙套等。 本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。   

第十二条FZ/T 73032-2009 针织牛仔服装(优等品 一等品 合格品) 

适用范围：本标准适用于鉴定以纯棉、棉与化纤混纺面料为主要原料制成的针织牛仔服装产品的品质。 
第十三条FZ/T 73010-2008 针织工艺衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定以棉、麻、蚕丝、化纤纯纺、混纺或交织加工而成的针织工艺衫的品质(包括用横机加工、手工编织和针织坯布裁片加工)。

第十四条GB/T 22849-2009 针织T恤衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定各类针织T恤衫的品质。　   

第十五条GB/T 22853-2009 针织运动服(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定针织运动服的品质。　   

第十六条GB/T 26384-2011 针织棉服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定以针织物为主要面料，以各种纺织纤维为填充物制成的棉服装产品的品质。　   

第十七条GB/T 26385-2011 针织拼接服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。

第五节 户外品类执行标准

第一条GB/T 22700-2008 水洗整理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，经水洗整理生产的服装。本标准不适用于牛仔服装。  　   　   

第二条GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于经纳米技术处理的,以纺织机织物为主要面料生产的功能性服装。该服装或其特定部位在生产加工过程中因使用了纳米技术而具有了防水、防油、易去污、抗菌、防紫外线等一种或几种功能。 本标准不适用于婴幼儿服装。   　   

第三条FZ/T 81007-2012 单、夹服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的单、夹服装。 本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

第四条FZ/T 81008-2011 茄克衫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的茄克衫。 本标准不适用于儿童服装及婴幼儿服装。

第五条FZ/T 81010-2009 风衣(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的风衣。

第六条GB/T 22853-2009 针织运动服(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定针织运动服的品质。　   

第七条GB/T 26384-2011 针织棉服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于鉴定以针织物为主要面料，以各种纺织纤维为填充物制成的棉服装产品的品质。　   

第八条GB/T 26385-2011 针织拼接服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。

第九条GB/T 2662-2008 棉服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料、以各种天然纤维、化学纤维、动物绒毛等为填充物(或以动物毛皮)人造毛皮等制成活里(成批生产的棉服装）。 本标准不适用于填充物中含有羽绒的产品。      　   

第十条GB/T 14272-2011 羽绒服装(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种服装。

第六节 羽绒品类执行标准
第一条GB/T 14272-2011 羽绒服装(优等品 一等品 合格品)

适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种服装。   

第二条QB/T 1195-2012 羽绒羽毛睡袋(合格品)
适用范围：本标准适用于以羽绒羽毛为主要填充料，并以各种纺织面料为壳的羽绒羽毛睡袋。
第三条QB/T 1194-2012 羽绒羽毛床垫(合格品)
适用范围：本标准适用于以羽绒羽毛为全部或部分填充料，并以各种纺织面料为床垫壳的羽绒羽毛床垫。其他类似用途的羽绒羽毛产品可参照标准执行。
第四条QB/T 1193-2012 羽绒羽毛被(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以羽绒羽毛为主要填充料，并以各种纺织面料为被壳的羽绒羽毛被。 
第五条QB/T 1196-2012 羽绒羽毛枕、垫(优等品 一等品 合格品)
适用范围：本标准适用于以羽绒羽毛为全部或部分填充料，并以各种纺织面料为壳的羽绒羽毛枕芯、靠垫、坐垫类产品。


